
 

Константа Г 
 

Описание: 

Стандарт ISO 2808. Измерительная гребенка 
для толщинометрии неотвердевшего слоя 
ЛКП. 

 
Назначение:

Толщинометрия влажных неотвердевших покрытий при малярных и других 
работах. Исполнение Г1, Г2, Г3. 
 
Технические характеристики:

Диапазон измерений, мкм: Г1 - 10 – 200; Г2 - 25 – 800; Г3 – 50 -2000.  
Дискретность, мкм: Г1 – 10; Г2 – 25; Г3 – 50. 
 
Особенности:

Покрытие гребенки химическим никелем обеспечивает ее высокую 
износостойкость. 
 
Комплект поставки:

Измерительная гребенка, паспорт. 
 


